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10.03.2015
RICHTLINIEN ZUR FOLIERUNG

ALLGEMEINES

Zum Umfang einer Folierung gehort im Regelfall die Beschichtung aller von aullen sichtbaren lackierten Fla-
chen. Tiureinstiege oder nach innen ragende Karosserieteile gehdren standardmaRig nicht dazu. Eine Folierung
verfolgt einen tempordren Verwendungszweck und ist nicht fir die Ewigkeit gedacht.

Lackschutz ist bei gangigen Folierungen zwar ein Argument, jedoch lediglich ein positives Beiwerk. Fiir einen

regelrechten Lackschutz werden entsprechende Produkte (in der Regel transparente Polyurethanfolien) ver-
wendet. Bei spaterer, riickstandsloser Entfernung der Folie kommt der Originallack im Regelfall in geschontem,
gut erhaltenem Zustand zum Vorschein. Die Neutralisation sollte in einer Werkstatt mit Folienerfahrung durch-
gefiihrt werden.

Die Grundfarbe eines Fahrzeugs spielt eine nicht unerhebliche Rolle. Ndmlich dann, wenn ein heller Lack dunkel
foliert werden soll oder zwischen Lackfarbe und Folie ein sehr starker Kontrast besteht. In diesem Fall muss
mehr Detailarbeit geleistet werden und die Spaltmale so foliert werden, dass der Gesamteindruck bei
geschlossenen Turen homogen ist. Dies hat einen unweigerlichen Einfluss auf den Preis.

GRUNDE FUR EIN FOLIERUNG
Folierungen sind weder "billige Lackierungen", noch "Losungen zweiter Wahl". Wenn dieser Grundsatz beher-
zigt wird, bieten sich vielerlei Moéglichkeiten:
e Erweiterung der méglichen Farbgebungen, wenn die Farbpalette eines Herstellers nicht die ge-
wiinschte Farbe beinhaltet.
e Aufwertung von Gebrauchtwagen und "Ladenhiitern" bei Autohausern.
e Individualisierung. Die Folierung ist heute die preisgilinstigste Moéglichkeit ein Fahrzeug von der Masse
abzuheben. Dafiir sorgen unter anderem digital bedruckte Folien.
e  Farbgebung und Werbegestaltung von Leasingfahrzeugen. Diese gehen nach Ablauf neutral an die Lea-
singgesellschaft zuriick. Diesen Werterhalt unterstiitzen manche Leasinggesellschaften sogar.

STEINSCHLAGE UND ANDERE VORSCHADEN

Hier gilt ganz eindeutig: Was man fiihlt, wird auch nach einer Folierung sichtbar bleiben. Deshalb missen alle
vorhandenen Schaden vorab von einem Fachmann behoben werden. Diesbeziiglich sei noch bemerkt: Frischer
Lack muss mindestens 3 bis 4 Wochen ausharten bevor eine Folie darauf geklebt wird. Lasst sich der Lack mit
dem Fingernagel eindriicken, ist es fur eine Folierung zu frih!
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HALTBARKEIT

Man darf erwarten, dass die Folie Gber die Anwendungsdauer so hélt, wie sie urspriinglich verklebt wurde. Wo-
bei eine riickstandlose Entfernbarkeit zwingend zum Konzept gehort. Bzgl. der Haltbarkeiten von Komplettfolie-
rungsfolien kann man sich an folgenden Werten orientieren:

Farbfolien (Schwarz, WeiR): 5 Jahre*

Farbfolien (uni (kein Metallic)): 4 Jahre*

Farbfolien (Metallic): 3 Jahre*

Digital bedruckte Folien: 3 Jahre*

*) Dies sind Durchschnittswerte, die sich an den gangigen Haltbarkeitsangaben der Folienhersteller orientieren.
Hinweis: Wichtig ist zu wissen, dass die 0. g. Maximalhaltbarkeiten sich auf normale mitteleuropaische Bewitte-
rung und Umweltbedingungen beziehen. Zudem gelten diese Werte fiir vertikale Flachen, wobei schon bei ei-
ner Abweichung von 5 bis 10 Grad von der Vertikalen eine Folierung als horizontal definiert wird.

Des Weiteren ist die Verwendung von speziellen Pflegemittel empfohlen. Diese erhalten die Folie Uber o. g.
Zeitrdume langer ansehnlich und unterstiitzen bei regelmaRiger Anwendung die Reinigung.

EINLEGER / UBERLAPPUNGEN

Im Sinne einer dauerhaften Haltbarkeit werden komplexe Karosserieteile und -formen mit mehreren Foliensti-
cken beklebt. Die somit zwangsl3ufig entstehenden Uberlappungen werden vom Fachmann so gesetzt, dass sie
auf Lichtkanten laufen und eine gleichmaRige Breite aufweisen. Dies ist keineswegs als Stlickwerk zu sehen!

LACKSCHADEN IN VERBINDUNG MIT FOLIERUNGEN

Folierungen schiitzen i. d. R. die Lackierung eines Fahrzeugs. In sehr seltenen Fallen kann es in Verbindung mit
einer Folierung bzw. bei der spateren Folienriickriistung aber zu partiellen Lackablésungen kommen.

Die Uber zwanzigjahrige Erfahrung mit Giber 50.000 folierten und zum groRRten Teil wieder entfolierten Fahrzeu-
gen zeigt, dass Lackablésungen fast ausschlief$lich weder durch das Folienmaterial noch durch unsachgemaRe
Entfolierung zu begriinden sind. Dies gilt solange geeignete Folien verwendet und Rahmenbedingungen sach-
gerecht eingehalten werden.

In der Automobilindustrie werden serienmaRig Fahrzeuge gefertigt, deren Lackierung einen Gitterschnittkenn-
wert GTO (Null) nach DIN EN ISO 2409 aufweist. Dieser Wert sagt etwas Uber die Festigkeit des Lackes auf dem
Untergrund aus. Komplettfolierungsfolien sind so konzipiert, dass die Klebkraft diesen Wert nicht Gbersteigt.
Das heilt die Klebkraft der Folie ist nicht so stark, dass sie die Haftkraft des Lackes tUbertrifft und somit den
Lack abheben kann.

Wichtig ist, dass der Lack eines Fahrzeugs, welches foliert werden soll, eine geschlossene Oberflache hat. Bei
gebrauchten Fahrzeugen ist darauf zu achten, dass Verwitterung und ggf. mangelhafte Pflege, wie z. B. nicht
rechtzeitiges Entfernen von Vogelkot o. a., nicht dazu geflihrt haben, dass der Lack stumpf oder gar rissig ge-
worden ist. Lackbeschadigungen wie Steinschlage, Kratzer oder gar Rost beeintrachtigen die Foliermoglichkei-
ten, bilden keine ausreichende Basis um eine Gewahrleistung zu bieten und kénnen zu Problemen bei der spa-
teren Folienrlckriistung sorgen.
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Es ist ausreichend belegt ist, dass keinerlei negative Einwirkung von der Folie auf den Lack stattfindet — solange
der Lack in einem neuwertigen Zustand ist.

PFLEGE

Folierungen sind absolut alltagstauglich und waschstralRenfest. Allerdings sollten einige Grundregeln beachtet
werden:

Dampf- oder Hochdruckreiniger in einem Mindestabstand von 50cm und in einem rechten Winkel zur Karosse-
rie halten. Dabei in standiger Bewegung bleiben.

Hochdruckstrahler niemals gegen eine Folienkante halten!

Von Wachsen und Versiegelungen in WaschstralRen wird abgeraten. Besser ein Basiswaschprogramm wahlen
und spezielle Wachse von Hand auftragen.

WaschstraBen mit Nylonbiirsten sind zu vermeiden.

Hartnackige Verunreinigungen wie Vogelkot oder Insekten schnellstmoglich entfernen. Dabei die betroffenen
Stellen einweichen lassen und punktuelles Reiben vermeiden.

Empfehlung (wo immer moglich): Sonneneinstrahlung, langfristige Witterungseinwirkung und
Umweltverschmutzung kénnen die Folie altern. Ein foliertes Fahrzeug muss so oft wie mdglich vor Sonnen-
einstrahlung und Wettereinflissen (Regen, Tau usw.) geschiitzt werden: tagstiber im Schatten parken,
nachts in einer geschlossenen Garage (oder sonst das Fahrzeug mit einer Schutzfolie abdecken). Wenn eine
starke Verschlechterung der Folieneigenschaften (durch lange Sonnen- oder Witterungsexposition oder durch
Verschmutzung) festgestellt wird (Verblassung, Mehlstaub, Braunwerden usw.), so muss die Folie umge-
hend entfernt werden, um Schdden an der darunter befindlichen Lackschicht zu verhindern.
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GEWA FOLIERUNGSSTANDARDS

RAUMLICHKEITEN + INFRASTRUKTUR

Diese mussen hell, trocken, klimatisiert und sauber sein. Des Weiteren ist ein Freiraum, rings um jedes zu bear-
beitende Fahrzeug von min. 1 bis 1,5 Metern einzuhalten. Idealerweise sollten auch eine Hebebiihne oder zu-
mindest Auffahrrampen vorhanden sein. Eine ideale Raumtemperatur liegt zwischen 18 und 22 Grad Celsius.
Des Weiteren ist Luftzug jedweder Herkunft ist kontraproduktiv.

Tipp fir Kunden:

Meiden Sie Anbieter, die in dunklen, engen und schmutzigen "Hinterhofkaschemmen" arbeiten. Weit getffnete
Tore (Sommer wie Winter) sind héchst kontraproduktiv. Gutes Handwerk braucht ein Minimum an Infrastruk-
tur. Einem Lackierer ohne Lackierkabine wiirden Sie auch nicht trauen.

VORREINIGUNG

Fahrzeuge sind am Vorabend der Folierung gewaschen in die Werkstatt zu stellen. Dies dient der totalen Trock-
nung (auch unterhalb der Dichtungen) und der Anpassung der Temperatur der Karosserie an die der Rdumlich-
keiten.

ENTFETTEN

Einige Folienhersteller bieten spezifische Entfettungsfliissigkeiten an, andere wiederum nicht. Gleich welches
Mittel verwendet wird, ist auf Kompatibilitdt mit der verarbeiteten Folie zu achten und wichtiger noch, auf die
erzielte Oberflichenspannung. Diese liegt bei den meisten Folien bei 38 mN/m. Die Tinte spezieller "Filzstifte"
macht diesen Wert sichtbar.

Tipp fir Kunden:

Ein Fachmann priift diesen Wert an neuralgischen Punkten vor Arbeitsbeginn und kann Ihnen die Funktion der
Tinte erldutern.

Folierung (Handhabung des Materials)

Die Folie, egal welcher Art (gegossen oder polymer kalandriert), muss so auf den diversen Fahrzeugformen ver-
arbeitet werden, dass vom Folierer eine technischen Haltbarkeit zu gewahrleisten ist. (siehe auch 5.)

Tipp fir Kunden:

Sollten sich Folien aus Sicken heben oder von Kanten |6sen, ist eine Reklamation angebracht.

Ecken- + Kantenverarbeitung (Schnitte)

Die Verarbeitung der Folien an Ecken und Kanten ist so zu vollziehen, dass die von aussen sichtbaren Lackfla-
chen bedeckt werden. Die Kantenschnitte sind moglichst gerade durchzufiihren. Die Folie kann an Ecken mit
engen Radien eingeschnitten werden. Der Schnittansatz ist dabei moglichst abgewandt zum Blickfeld eines Be-
trachters zu legen.

Tipp fiir Kunden:
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Sollten Sie Stellen finden an denen der Lack durchblitzt, ist wahrscheinlich unsauber gearbeitet worden. Es sei
denn, es gibt einen triftigen, technischen Grund, den lhnen |hr Folierer jedoch erklaren konnen muss. (siehe
auch 6.)

DICHTUNGEN + DETAILARBEIT (Z.B. ANTENNEN, TURGRIFFE)

Soweit moglich, ist die Folie unter alle Dichtungen zu legen sofern diese die Folie mit der Zeit nicht beeintrach-
tigen. In diesem Fall muss leider ein Sicherheitsabstand von ca. 1mm eingehalten werden!

Tipp fur Kunden:

Dies versteht man unter einem, in 5. erwdhnten, triftigen, technischen Grund.

Demontage von Anbauteilen

Um die Folie bestmoglich zu verlegen ist es teilweise hilfreich, Anbauteile zu demontieren. Es steht dem Folie-
rer frei, dies zu tun oder nicht.

Tipp fur Kunden:

Eine gute Folierung zeichnet sich nicht zwingend dadurch aus, ob lhr Fahrzeug bis in jede kleinste Ecke foliert
wurde. Vielmehr ist darauf zu achten, dass alle von aussen sichtbaren Lackflachen bedeckt sind und demon-
tierte Teile sachgemaR und voll funktionstiichtig riickmontiert wurden.

Staubeinschlisse

Folieren ist ein Handwerk und leider sind Staubeinschliisse nicht zu vermeiden. Dennoch versuchen gute Folie-
rer nach bestem Wissen und Gewissen, folgende Regel zu beherzigen. Staubeinschliisse auf allen glatten, lie-
genden Flachen sind zu vermeiden. Staubkdrner, die fiihlbar sind und stark auftragen sind nicht akzeptabel,
denn sie konnen wahrend der Folierung entfernt werden.

Tipp fur Kunden:
Sollten Sie doch mal ein Staubkdrnchen finden, reiBen Sie dem Folierer nicht gleich den Kopf ab. Er braucht ihn
noch! Betrachten Sie Ihr Fahrzeug vielmehr mit einem "Alltagsblick" und dann relativiert sich die Sache meist.

Uberlappungen / Einleger

Aus Griinden der technischen, langerfristigen Haltbarkeit ist es zuldssig, Anbauteile aus mehreren Foliensti-
cken zu folieren. Die dadurch entstehenden Uberlappungen sind auf Lichtkanten zu fiihren und somit zu ka-
schieren. Die Folienkanten miissen dabei absolut parallel laufen. In keinem Fall darf dabei ein Schnitt im Lack
hinterlassen werden!

Tipp fur Kunden:

Folie ist kein Lack! Daher ist es nicht sachgemaR eine Folierung mit den Anforderungen an eine Lackierung zu
betrachten. Solange die o0.g. Regeln beachtet werden, sind beispielsweise Aussenspiegel in mehreren Teilsti-
cken foliert, absolut Stand der Technik!
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ZUSATZLICH INFORMATIONEN FUR UNSERE KUNDEN X
MOTORRADER FOLIEREN X
Motorrdader weiRen in der Regel starken Krimmungen und enge Radien auf, daher kommt es hier oft zu
Schwierigkeiten, die bei einer Autofolierung nicht auftreten. Besonders im Tankbereich, Kanzelbereich u.a. X
Durch die engen Radien eines bspw. Tankes kommt es zu Folienliberstanden, die nicht umgelegt oder kaschiert
werden kénnen. Daher entscheiden wir, dass diese Uberstinde in Falten oder/und Uberlappungen im Nicht- X
sichtbaren Bereich verklebt werden. Zum Nichtsichtbaren Bereich gehoren bspw. der Teil des Tankes, der durch
den Sitz und/oder durch andere Anbauteile verdeckt wird. X
Einige Motorradtanks haben an der Unterseite eine Kante. Durch das Uberziehen der Folie, kann es im Nach-
gang passieren, dass an diesen Kanten die Folie aufsteht. In diesem Fall muss die Folie durch uns nachgearbei- X
tet werden. Dies gehort nicht zur Gewahrleistung, sondern noch zum regularen Auftrag.
An Motorradkanzeln ist die umgelegte Kante stets vom Fahrersitz sichtbar, wenn hier eine optische Kante ge-
klebt werden soll ist das nur moglich, wenn die Kanzel demontierbar ist. Dies ist unbedingt als Extra Auftrags- X
punkt anzugeben.
Grundsatzlich gilt bei Motorradfolierungen, dass es hier zu einer erhéhten Faltenbildung kommen kann, dies X
lasst sich leider nicht immer verhindern. Wir versuchen dafiir zu sorgen, dass sich diese Falten nicht im sichtba-
ren Bereich befinden. Sollten trotzdem Falten auftreten, liegt es in unserem Ermessen dies als Reklamation zu X
behandeln.
Eine Motorradfolierungen gilt flr uns als standardgemaR, wenn die Folierung mit einem Meter Abstand be- X
trachtet, ordentlich aussieht.
X
AUFKLEBER ENTFERNEN
Aufkleber miissen vor einer Folierung entfernt werden. Dies erledigen wir im Rahmen unserer Grundreinigung, X
die im Folierungspreis inbegriffen ist. Die Ablésung von Aufklebern kann zu Lackproblemen fiihren (Klebstoff ist
Verbindung mit Klarlack eingegangen). In diesen Fallen kommt es zu einem erh6hten Aufwand, der Extra vergii-
tet werden muss. Lackbeschadigungen werden mit lhnen als Kunden abgesprochen, wie damit umgegangen X
werden soll. Beim Uberfolieren ohne Bearbeitung gilt der Punkt ,Steinschldge und Vorschiden”.
X
MATTE FOLIEN
Die matten Folien sind empfindlich auf Kratzer und Druckspuren. Sie sollten mit Vorsicht gehandhabt werden. X
Sollten nach dem Verkleben Spuren entstehen, konnen diese durch Erwarmen (maximal 90 °C) der Ober-
flache mit einer HeiRluftpistole gelindert werden. Wegen ihrer besonderen Struktur verschmutzen die matten X
Folien eher als eine glanzende PVC-Folie. Solche Folien miissen haufiger und/oder langer gereinigt werden. Die
Reinigung kann Folien, die starker Verschmutzung ausgesetzt sind (z.B. Rennwagen, Rallyeautos usw.), schwie- X
riger sein.
X
X
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